
MFR(190℃/2.16kg，g/10min) 24.0～28.0 27.3 Q/3207 JSPC EVA052

MFR(125℃/2.16kg，g/10min) 2.78～3.25 3.17 Q/3207 JSPC EVA052

色粒(个/kg) ≤1 0 SH/T 1541.1-2019

拖尾粒(个/kg) ≤20 0 SH/T 1541.1-2019

晶点(100μm～300μm,个/1200cm2) ≤80.0 10.5 Q/3207 JSPC EVA039

晶点(300μm～500μm,个/1200cm2) ≤5.0 0.6 Q/3207 JSPC EVA039

晶点(500μm～1000μm,个/1200cm2) ≤1.0 0.1 Q/3207 JSPC EVA039

VA含量(质量分数，%） 27.0～29.0 28.4 GB/T 30925-2014

分析结果结束

产品质量合格证

江苏斯尔邦石化有限公司

产品名称：

采样地点：

产品批号：

产品牌号：

采样时间：

记录编号：

签发日期：

分析项目 质量指标 实测结果 试验方法

2021-07-20 16:00

2021-07-21 10:04

乙烯-醋酸乙烯共聚物

QR-ZJZX-18774-2021

V2825

210720/22A

22-V-5501A

JSPC/MR-QC-091

产品数量： 260吨 执行标准： Q/3207 JSPC 006-2021

样品编号：   2202192

备注：

判定结果

合格

检测： 兰淼

审核
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名称：江苏斯尔邦石化有限公司质检中心

注：非经质检中心的书面批准，不得复制本报告

地址：江苏省连云港市徐圩新区石化二道8号
斯尔邦石化质检中心


